15.190.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Poz No 15.190.1003

(Y.19.090/001C)

Tanimi Kuvars-Korund agregali (gri) ylizey sertlestirici ve kiir uygulamasi (taze betonda)
Birimi m?
Kurum Cevre ve Sehircilik Bakanhgi
Fasikdl ingaat (Yapi isleri)
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2005 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00
2015 7,54 0,00 0,00
20221 25,53 0,00 0,00
2022-2 31,08 0,00 0,00
2019 11,89 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00
2016 8,40 0,00 0,00
2022-3 35,39 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00
2004 0,00 0,00 0,00
2023-2 68,59 0,00 0,00
2003 0,00 0,00 0,00
2007 0,00 0,00 0,00
2017 9,20 0,00 0,00
2021 16,11 0,00 0,00
2020 13,56 0,00 0,00
20231 47,10 0,00 0,00
2018 9,55 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Birim Fiyatlar Grafigi
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Yapim Sartlar

Projesine uygun dokilmus beton Gzerine, birinci asamada Kuvars-Korund agregali gri ylzey sertlestiricinin
yaklasik 3,5 kg/m? sarfiyatla, homojen dagilacak sekilde serpilmesi, perdah makinasi ile tepsi perdah
yapilmasi, ikinci agsamada Kuvars-Korund agregali gri ylzey sertlestiricinin yaklasik 1,5 kg/m? sarfiyatla,
homojen dagilacak sekilde serpilmesi ve betonun prizini alincaya dek perdah makinasi ile tepsi perdah
yapilmasi, ardindan perdah makinasi ile istenilen parlaklik elde edilinceye dek bi¢ak perdah yapilmasi,
istenilen parlaklik elde edildikten sonra,akrilik esasl sivi kiir malzemesinin 0,200 kg/m? sarfiyat ile firga rulo
yada pUskurtme yontemi ile ylzeye uygulanmasi her tlrli malzeme ve zayiatl, isgilik, is yerinde yukleme,
yatay ve dusey tasima, bosaltma ile ylklenici kari ve genel giderler dahil, 1 m? fiyati:

Olgli: Proje Gzerinden uygulama yapilan alan hesaplanir.

Not: Yuzey sertlestirici uygulamalarinda birinci asamada, kullanilacak toplam malzemenin yaklasik 2/3'd,
ikinci asamada ise kullanilacak toplam malzemenin yaklasik 1/3'U uygulanmalidir.

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar

Malzeme:

10.300.2097 04.379/E03A g:;’t?;;i’;‘;ﬂ:?‘zé‘r%rega“ Yizey kg 5,000000

19.100.1094 03.617/2(Y) fTeerS:izi,(Z?Sk&z;eé ) \’/E'f";i;ﬁﬁikfﬂ;)e) Saat | 0,100000

10.300.2062 04.379/C02 Akrilik Esasli Kir Malzemesi (Sivi) kg 0,200000
iscilik:

10.100.1015 01.015 Betoncu ustasi Saat 0,100000

10.100.1062 01.501 Diz isgi Saat 0,100000

(Ingaat yerindeki yiukleme, yatay ve
disey tasima, bosaltma dahil)

Oska Yazilim'dan alinmigtir.




