25.480.1856 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlar

Poz No 25.480.1856 (265-2006)

Tanimi Dis mekanlarda kanal yalitimi, levha genisligi 1.000 mm, et kalinhigr 40 mm, toplam kalinhg: 300
—  mikron ve Ustl olan aliminyum kapl elastomerik kauguk képugu yalitim levhasi ile

Birimi m?

Kurum Cevre ve Sehircilik Bakanhgi
Fasikil Havalandirma ve Klima Tesisati
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2005 0,00 0,00 0,00
2022-3 387,18 42,19 21,10
2009 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00
2022-2 377,34 32,35 16,18
2023-2 601,81 107,81 53,91
2015 114,00 8,45 4,23
2003 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00
2007 0,00 0,00 0,00
2019 141,00 16,60 8,30
2021 191,00 24,00 12,00
2004 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2016 117,00 10,60 5,30
2017 113,00 11,40 5,70
2020 153,00 19,60 9,80
2013 106,00 6,90 3,45
2010 0,00 0,00 0,00
20231 445,63 65,63 32,82
2008 0,00 0,00 0,00
2018 123,00 13,10 6,55
2014 113,00 7,60 3,80
2022-1 273,60 32,35 16,18

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Yapim Sartlar

Toplam kalinligi 300 mikron ve Ustl olan Aliminyum Kapli Elastomerik Kauguk Képugu Yalitim Levhasi ile
Dis Mekanlarda Kanal Yalitimi: Isil iletkenligi 0°C'de X<0,40 W/m.K (TS EN 12667 - DIN 52612), su buhari
diftizyon direng katsayisi p>7000 (TS EN 12086 - DIN 52615), TS EN 13501-1'e gbre yangina tepki sinifi C
olan, ortalama yogunlugu 40-75 kg/m3, kapali hiicre ylizdesi en az %90 olan ve Uzeri toplam kalinligi 300
mikron ve Ustil aliminyum folyo ile kaplanmis, ekstriizyon metodu ile Uretilen esnek elastomerik kauguk
koplgu ile -60 ile +85°C sicaklik araligindaki soguk ve 1lik ylizeylerde 1si1 yalitimi yapilmasi, yalitimi
yapilacak kanalin ylzeyindeki pas, toz ve kirlerin temizlenmesi, kanal ylzeyine ve yapistirilacak levhalara
ozel gelistiriimis yapistiricisi strildikten sonra sirasiyla alt, yan ve Ust ylzeylerin kaplanmasi ve kenarlarin
da tutturulmasi, bunu takiben kanal boyunca olusan ek yerlerinin 140 mikron kalinhktaki, 35/50 mm
genislikteki kendinden yapiskanli aliminyum bantla birlestirilerek tam sizdirmazlik saglanmasi, yalitiminin,
Ozel gelistirilmis yapistiricisi ve kendinden yapiskanh aliminyum bant kullanilarak uygulanmasi, adi gegen
yalitim malzemelerinin temini, is yerine getirilmesi ve montajlarinin yapilmasi. yalitim malzemeleri
305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun , CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir.
Not: UV dayaniml aliminyum folyo kaplama sayesinde, UV koruyucu boyasi kullaniimaz. Yukarida verilen
yangin sinifi ile m ve | de@erleri test raporlari ile kanitlanacaktir. Levha Genisligi (mm) Et kalinhigi(mm)

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Rayi¢c No

Onceki Rayic No

Tanimi

Birimi

Miktar

Oska Yazilim'dan alinmistir.




