35.200.4202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlar

Poz No 35.200.4202
Tanimi On yiiz ¢cikis giicii en az 305 Wp ¢ikis gliciine sahip fotovoltaik panel, En az 60 Hiicreli Cift

Yizli
Birimi Adet
Kurum Cevre ve Sehircilik Bakanhgi
Fasikdl Kuvvetli Akim ¢ Tesisati
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2009 0,00 0,00 0,00
2022-2 2737,08 19,20 9,60
2011 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00
2023-2 4560,00 62,00 31,00
2013 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00
2022-3 2750,00 25,00 12,50
2022-1 1770,00 19,20 9,60
2021 985,00 13,70 6,85
20231 3416,72 38,70 19,35
2004 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
2003 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2007 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00
2020 820,00 11,20 5,60

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Yapim Sartlar

Cift YUzl (cam-cam) Fotovoltaik Paneller: (Olgl: Ad.) Fotovoltaik paneller 1000 W/m2 iginim, AM 1.5 hava
kitlesi, 25°C hucre sicakligi ortam kosullarinda (standart test kosullarinda) projesinde belirtilen sayi ve gigte
enerji Uretebilecek kapasitede olacaktir. Bu panellerin tirt Bifacial (Cift yizIlU enerji Uretebilen) olmaldir. Cift
cam kullanilarak imal edilmelidir. Kullanilan solar hiicre tira Cift yizlt (Mono Bifacial veya Mono PERC
Bifacial) enerji Uretebilecek tirde olmalidir. Hicrelerin hem 6niiniin de hem de arkasinda cam kullanilarak
lamine edilmelidir. Glines panellerinin anlik gi¢ ¢ikis toleransi en fazla 0 ile + 5W arasinda olacaktir.
Paneller gblgelemenin neden oldugu gug¢ dususlerine karsi by-pass diyotlu olacaktir. Panellerin sistem voltaji
en az 1000 V ve maksimum 1500V maksimum kisa ters akim korumasi en az 15 A olacaktir. Glines panelleri
kaplayan cam giines 1s13ini yansitmayacak 6zellikte olacaktir. Kullanilan hem arka hemde 6n cam EN 12150
standartlarinda temperlenmis ve en az % 91 gegirgenlikte olmalidir. Camin EN 12150 standardina gore
hesaplanan dayanimi 90 N/mm2 olmalidir. Glines panelleri ve baglanti elemanlari en az 130 km/h ya da en
az 2400 Pascal hizdaki rizgara dayanabilecek kapasitede ruzgar direnci ile ayrica kar yukine (minimum
5400 Pascal) dayanabilecek 6zellikte olacaktir. Panellerin baglanti kutusu en az IP 65 koruma sinifinda
olacaktir.Panellerdeki DC cikis kablolari ile konnektdrlerin (+) ve (-) kutuplari ayirt edilebilir yapida olacaktir.
Panellerde kullanilan gift ylizIG hiicreler, TS EN 61215 standardina uygun Etil Vinil Asetat (EVA) ile her iki
yonde lamine olacaktir. Kullanilan EVA malzemesi glines gecirgenlidi saglamasi igin seffaf renkte olmahdir.
Panellerde arka koruma kagidi (backsheet) kullaniimayacaktir. Paneller; -40°C ila +85°C sicaklik araliginda,
kurulacagi alanin bulundugu yikseklikte, % 0 - 85 bagil nem oraninda galisabilecek olup panellerin s6z
konusu sartlara uygunlugu Uretici tarafindan yazili olarak garanti edilecektir. Fotovoltaik paneller en az 10
(on) yil Urdin ve fiziksel dayanim, 25 (yirmi bes) yil lineer enerji garantili olacaktir. Lineer enerji garantisi,
panel giicindn 10 (on) yil sonunda en az %90'in1 ve 25 (yirmi bes) yil sonunda da en az %80'ini saglayacak
sekilde olacaktir. Her bir panelin Gistiinde Uretici tarafindan panellere eklenmis ve minimum, Uretici firmanin
ismi, FV Hiicre Tipi, Seri No, Nominal Giig, Pmax, Voc, Isc, Boyutlar ve Max Sistem Voltaji, imal Tarihi,
Uretilen Ulke bilgilerini ihtiva eden irlin etiketi bulunacaktir. Urlin etiketleri cam alti, riin, arkasi ya da
cerceve kenarina silinmez bir sekilde yerlestiriimis olacaktir. YUklenici firma teklif ettigi panellerin sahaya
kurulumundan dnce her bir panele ait flash test ve EL (elektroliminans) test raporlarini dijital ortamda
idare’ye sunmak zorundadir. Test raporlari sonucunda panellerdeki hiicrelerde varsa bozukluklar ya da kritik
hicre catlaklan tespit edilecek uygun bulunmayan paneller sahada kullaniimayacaktir. Bu test raporlari
teslim edilmeden kesinlikle montaj islemine baslanmayacaktir. Kurulum yapilacak saha deniz kenarinda ise
TS EN 61701 minimum siddet seviyesi 3 olacak sekilde tuzlu su korozyon dayanimi sonucu, ¢iftlik
yakinlarinda ise TS EN 62716 amonyak paslanma deneyi sonucu idare’ye sunulacaktir. Ortam sartlarinin
gerektirdigi standartlara uygun olmayan paneller sistemde kullaniimayacaktir. Sistemde kullanilacak
panellerin Gretim tarihi ile kurulacagi sahaya sevk tarihi arasindaki stire 3 (li¢) aydan fazla olmayacaktir. TS
EN 61215, TS EN 61730-1 ve TS EN 61730-2 standartlarina uygun olarak Uretilmis ve CE uygunluk isareti
ile piyasaya arz edilmis fotovoltaik panelin temini, is yerine nakli, sisteme baglanmasi igin gerekli baglanti
elemanlari ile her nevi malzeme ve montaj dahil ¢calisir halde teslimi.

Not: Panel tasiyici sistemleri igin 25.178.2001, 25.178.2002, 25.178.2003 pozlarindan yararlanilacaktir.

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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