KTB.80.3011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Poz No KTB.80.3011

Tanimi Karbon Halatlarla ile Guiglendirme Yapilmasi (Halat Harig) (Epoksi yapistirici ile)

Birimi Adet
Kurum Kiltir Bakanhgi
Fasikl
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2025-Aralik 1265,99 0,00 0,00
2025-Kasim 1255,00 0,00 0,00
2025-Ekim 0,00 0,00 0,00
2025-Eylil 0,00 0,00 0,00
2025-Ocak 1034,84 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00
2023-2 0,00 0,00 0,00
20231 0,00 0,00 0,00
2022-3 0,00 0,00 0,00
2022-2 0,00 0,00 0,00
2022-1 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Kurumu: Kaltar ve Turizm Bakanhgi

Teknik Tarifi: Onayl projesi veya bilim kurulu raporlari dogrultusunda tas, tugla, kubbe, tonoz, duvar vb.
yuzeylerde karbon halatlar ile giigclendirme yapilmasi igin kullanilan file ve kumas malzemenin ylizey ile
baglantisinin saglanmasi amaciyla 40 cm'ye kadar delik delinmesi, acilan deligin vantilasyonla tozdan
arindiriimasi, deligin alkol su karisimi ile yikanarak partikillerden temizlenmesi, agilan deliklere gift
komponentli epoksi yapistirici enjekte edilmesi ve sonrasinda bu deliklere asadida yapilisi tariflenen
cubuklarin yerlestiriimesi, disarida kalan piskul kismindaki liflerin yapismayi arttiracak sekilde dairesel
olacak biginde ylizeye yapismayi arttirmak amaciyla firga ile epoksi strilmesi ve islemin tamamlanmasi igin
gerekli her tir malzeme ve zayiyati (karbon halat hari¢), insaat yerindeki ylkleme, yatay ve dusey tasima,
bosaltma, iscilik giderleri ile yuklenici kari ve genel giderler dahil 1 Adet fiyati ............... TL. dir.

OLCU: Cubuklar adet olarak sayilarak bedeli édenir.

CUBUK HAZIRLANMASI: Cift komponentli epoksi (Laminasyon epoksisi) karisimi uygun bir kap veya
teneke icerisinde hazirlanacaktir. Kulllanilacak karbon halatin duvar iginde kalan kismi bu epoksi karigimi
icerisine batirlip (malzemenin tiriine ve gapina gdre) epoksi icerisinde bekletilerek epoksiyi emmesi
saglanacaktir. Duvar disindan kalan puskil kismina epoksi bulasmamasina 6zen gdsterilecektir. Epoksi
icerisinden c¢ikarilan halat piskul kismindan asilarak veya diz ve temiz bir zemin Gzerinde bekletilerek
epoksinin kurulmasi saglandiktan sonra uygulamaya gecilecektir.

NOT : Kullanilacak karbon halat (tekstil kilifli, plastik kilifli veya serbest lifli) birim fiyata dahil degildir. Halat
hazirlanmadan 6nce metretil agirhdi tutanakla belirlenir. Piskil dahil gubuk uzunluguna goére agirligi tespit
edilir. Bu agirhda goére KTB.80.3012 pozundan &édenir.

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar

Cubuk hazirlanmasi

04.KTB.0108 Epoksi Yapistirici (Cift Komponentli) Kg 0,080000

01.vV04 Mutehassis Usta Saat 0,100000
Malzeme

04.KTB.0108 Epoksi Yapistirici (Cift Komponentli) Kg 0,250000

04.V37/4 Etil Alkol ( %96 ) LT 0,500000

10.130.9991 04.031 Su m? 0,005000
Delik agilmasi
Her TurlG Tas ve Tugla Duvarda,

Stonda (Oelk Gap 027 e DTS | e | 1000000
ve Tahribatsiz Delik Agilmasi Isciligi
Kompresor ile temizlik

19.100.1024 03.517/1 yantlatasyon igin Kompresortin 1 Saat | 0,050000
Iscilik

01.V04 Mutehassis Usta Saat 0,800000

01.V05 Mutehassis Usta Yardimcilari Saat 0,150000

Oska Yazilim'dan alinmistir.




