77.185.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlar

Poz No 77.185.1008

(PK_Z_E_08)

Tanimi Kilavuz/iz Harici Ortam Polyamid (PA 6) Hammaddeden Uretilen Ustten Dért Diibelli
—— Hissedilebilir Ylzey

Birimi m
Kurum  PTT
Birim Fiyatlari
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2024 616,85 0,00 0,00
2023-2 528,48 0,00 0,00
2023-1 433,41 0,00 0,00
2022-3 253,00 0,00 0,00
2022-2 230,00 0,00 0,00
2022-1 200,00 0,00 0,00
2021 218,75 0,00 0,00
2020 200,00 0,00 0,00
2019 151,20 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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GENEL OZELLIKLER:

HYil'lerTSE ISO 23599 — TS 13536 standartlarina uygun olarak tretilmeli ve uygulanmalidir.

Uretici firmanin kullanacagi hissedilebilir ylizey TSE 13720 Standartlarina uygun dretilmeli ve TSE veya
TSEK belgesine sahip olmalidir. Hissedilebilir ylrime yiizey Urinleri Polyamid (PA 6)malzemeden idarenin
karar verecegi renk ve formda imal edilebilir olmaldir. Ancak renk segiminde kirmizi ve yesil tonlarindan
kacinilmalidir. Cinkl en yaygin renk korligi kirmizi ve yesildir.

POLYAMID HISSEDILEBILIR KILAVUZ iZ TEKLI KAMALI YUZEY OZELLIKLERI:

Hissedilebilir kilavuz iz ylizeyi 300x300mm olgllerinde alana uygulanmalidir.

300x300mm alan tzerinde 4 adet paralel cubuk olmalidir.

Cubuklarin Uzerinde, kaymayi 6nleyici idarenin karar verecegi formda sekiller ( kabartiimis noktaciklar,
cizgiler veya geometrik sekiller) bulunmali, dort adet vida yuvasi olmali ve kenarlari pahli olmalidir.
Cubuklarin Ust genisligi 20-25mm ve alt genisligi 30-35mm olmalidir.

Cubuklarin Ust uzunlugu ?270mm ve alt uzunlugu ?280mm olmalidir.

Cubuklarin yuksekligi 4-5mm olmalidir.

iki cubuk ekseni arasindaki mesafe 65-75 mm olmalidir.

Hissedilebilir kilavuz iz yuzey cubugunun ust kisminda 4 adet dibel yuvasi bulunmaldir.
Hissedilebilir ylizey malzemesi kaymazlik 6zelligine sahip olmalidir.

Hissedilebilir ylizey, kiri icine emmeyen ve kolay temizlenebilen malzemeden uretilmelidir.
Hissedilebilir ylizey -35?C ve +707?C arasinda kullanilabilir olmahdir.

Hissedilebilir yizey alev almama 6zelligine sahip olmahdir.

Hissedilebilir ylizey ¢cevreye zarar verici katki maddesi icermemelidir

POLYAMID HISSEDILEBILIR KILAVUZ iZ TEKLIi KAMALI YUZEY UYGULAMA OZELLIKLERI

Uygulama projesine uygun olaraka yapilmaldir.

Montaj yapilacak zemin projeye uygun olarak ¢elik sablon ile isaretlenmeli, ¢elik sablonda belirlenmis olan
malzeme bosluklarindan matkap yardimi ile delinerek montaj boslugu hazirlanmalhdir. Sablon kaldirildiginda,
zeminin delinmesi sirasinda olusan atiklar basingli hava ile temizlenmelidir.

Hazirlanan montaj bosluguna tek ve ¢ift kompenanth yapistirici doldurulmak suretiyle montaj yapiimaldir.
Polyamid (PA 6) hammadeden (retilmis olan dibeller, yapistirici dolgusu lizerine ¢akilmak suretiyle yapilir.
Hissedilebilir kilavuz iz ylizey cubugunun kamalarinin deliklere doldurulan kimyasal yapistiricilara tam
tutunabilmesi i¢in Uzerinde vida gibi tirtiklar olmalidir.

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Rayi¢c No

Onceki Rayic No

Tanimi

Birimi
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Oska Yazilim'dan alinmistir.




