77.185.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlar

Poz No 77.185.1007 (PK_Z_E_07)
Tanimi Uyari/Nokta Harici Ortam Polyamid (PA 6) Hammaddeden Uretilen Tekli Kamali Hissedilebilir

Yuzey
Birimi m
Kurum PTT
Fasikul
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2025-Aralik 1048,75 0,00 0,00
2025-Kasim 1040,03 0,00 0,00
2025-Ekim 0,00 0,00 0,00
2025-Eylul 0,00 0,00 0,00
2025-Ocak 869,85 0,00 0,00
2024 666,35 0,00 0,00
2023-2 528,48 0,00 0,00
2023-Subat 0,00 0,00 0,00
2023-1 433,41 0,00 0,00
2022-3 253,00 0,00 0,00
2022-2 230,00 0,00 0,00
2022-1 200,00 0,00 0,00
2021 218,75 0,00 0,00
2020 200,00 0,00 0,00
2019 151,20 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Yapim Sartlar

DUBELLI POLIYAMID HISSEDILEBILIR YURUME YUZEYi ISARETLERI (HYYi) URUNLERINE AIT GENEL
ve TEKNIK OZELLIKLERI:

Hissedilebilir uyar ylzeyi, yuksek kaliteli 6zel alasim mihendislik plastigi polyamid (PA 6) hammadeden
Uretilmis olmalidir.

Hissedilebilir uyari ytzeyi, uygulama yapilan zeminle kontrast renge sahip olmalidir.

Hissedilebilir uyar ylizeyi 300x300mm olgllerinde alana uygulanmalidir.

300x300mm alan tzerinde 5x5 olmak Uzere 25 adet kubbe olmalidir.(+0,10mm Tolerans)

Hissedilebilir yiriime ylizey uyarici iz paralel dizilimli olmalidir. (+0,10mm Tolerans)

Uyarici izlerin Ust capt 15mm-18 mm, alt capi 25-28 mm araliginda olmalidir.

Uyarici izlerin yiksekligi 4-5 mm olmalidir.

iki uyarici iz merkezi arasindaki mesafe 45-65 mm araliginda olmaldir.

Uyarici izlerin merkezleri ile gubuk eksenleri ayni hizada olmalidir.

Hissedilebilir yiridme ylzeyi uyarici iz noktaciginin alt orta kisminda 6 mm ¢apinda 21mm uzunlugunda
dahili veya harici kama bulunmalidir. Kamalarin st kisimlarinda ¢ikintilar olmalidir.

Hissedilebilir yirime yUzeyi uyarici iz malzemesi 1slak ve kuru kaymazlik 6zelligine sahip olmaldir.
Hissedilebilir yirime yUzeyi uyarici izi, kiri icine emmeyen ve kolay temizlenebilen malzemeden uUretilmelidir.
Hissedilebilir yirime ylzeyi uyarici izi -35?C ve +707C arasinda kullanilabilir olmalidir.

Hissedilebilir yirime yuzeyi uyarici izi alev almama 6zelligine sahip olmalidir.

POLYAMID HiSSEDILEBILIR UYARICI iZ TEKLI KAMALI YUZEY UYGULAMA OZELLIKLERI

Uygulama projesine uygun olaraka yapilmaldir.

Montaj yapilacak zemin projeye uygun olarak ¢elik sablon ile isaretlenmeli, ¢elik sablonda belirlenmis olan
malzeme bosluklarindan matkap yardimi ile delinerek montaj boslugu hazirlanmahdir. $Sablon kaldirildiginda,
zeminin delinmesi sirasinda olusan atiklar basingli hava ile temizlenmelidir.

Hazirlanan montaj bosluguna tek ve ¢ift kompenanth yapistirici doldurulmak suretiyle montaj yapiimalidir.
Polyamid (PA 6) hammadeden uretilmis olan dibeller, yapistirici dolgusu Uzerine ¢akilmak suretiyle yapilir.
Hissedilebilir uyrici iz yizey noktaciginin kamalarinin deliklere doldurulan kimyasal yapistiricilara tam
tutunabilmesi igin Gzerinde vida gibi tirtiklar olmalidir.

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar
) Uyari/Nokta Harici Ortam Polyamid (PA
PTT-OZEL.124 6) Hammaddeden Uretilen Tekli Kamal m 3,300000
Hissedilebilir Yiizey
10.240.6058 04.443/C9A Akrilik Esasli PVC Yapistirici kg 0,150000
10.100.1068 01.507 Birinci sinif usta Saat 0,100000
10.100.1069 01.507/1 Birinci sinif usta yardimcisi Saat 0,100000
10.100.1062 01.501 Diz isGi Saat 0,050000

Oska Yazilim'dan alinmigtir.




